
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

9 ноября 2020 г. 

Пленарное заседание 

 

15.00 – 15.10   Хохлов А.Р. Открытие конференции 

15.10 – 15.50 

 

Möller M. To the centenary of Polymer Science: Hermann Staudinger and his 

discoveries in the field of macromolecular chemistry 

15.50 – 16.30 Пахомов П.М. Становление науки о полимерах в России и роль В.А. 

Каргина 

16.30 – 17.10 Петросян В.С. Полимеры в окружающей среде и методы переработки 

пластиков 

 

10 ноября 2020 г. 

Микросимпозиум А. Новые конструкционные полимеры и материалы 

 

Председатель: Музафаров А.М. 

9.00 – 9.05   Открытие микросимпозиума 

9.05– 9.35   Озерин А.Н. Новые типы материалов на основе крупнотоннажных 

полимеров 

9.35 – 10.05 

 

Куличихин В.Г. Растворы полимеров: фазовые состояния, реология, 

переработка 

10.05 – 10.35 

 

Черникова Е.В., Скворцов И.Ю., Прокопов Н.И. Новая стратегия 

получения ПАН-прекурсора: синтез, формование, свойства 

10.35 – 10.50 

 

Патлажан С.А., Вагнер С.А., Кравченко И.В., Рощин Д.Е. Физико-

химическая гидродинамика полимерных сред в микроканалах 

10.50 – 11.05 

 

Скворцов И.Ю., Варфоломеева Л.А., Кузин М.С., Куличихин В.Г. 

Структура и свойства ПАН волокон, полученных различными методами 

формования 

11.05 – 11.20 

 

Джардималиева Г.И., Голубева Н.Д., Bal C. Yadav, Кыдралиева К.А., 

Уфлянд И.Е. Наногибридные материалы на основе 

самовосстанавливающихся металлополимеров 

11.20 – 11.35 

 

Кузнецов Н.М., Белоусов С.И., Бакиров А.В., Вдовиченко А.В., Шевченко 

В.Г., Чвалун С.Н., Юдина Е.Б., Вуль А.Я. Наноалмазы детонационного 

синтеза как перспективный наполнитель для электрореологических 

жидкостей 

11.35 – 12.20 ПЕРЕРЫВ 

12.20 – 13.55 Стендовые доклады 

Председатель: Заремский М.Ю. 

14.00 – 14.30 

 

Бадамшина Э.Р., Тигер Р.П. Полиуретаны – современное состояние и 

взгляд в будущее 

14.30 – 15.00 Новокшонова Л.А. СВМПЭ и композиционные материалы на его основе 

15.00 – 15.15 

 

Якиманский А.В., Мелешко Т.К., Иванов И.В., Кашина А.В., Богорад Н.Н. 

Синтез и исследование молекулярных характеристик мультиблок-

сополимеров смешанной линейно-щеточной топологии  

15.15 – 15.30 

 

Навроцкий А.В., Брюзгин Е.В., Климов В.В., Новаков И.А. Особенности 

формирования привитых покрытий на основе полиметакрилатов на 

поверхности металлов 

15.30 – 15.45 Кузнецов А.А., Цегельская А. Ю., Солдатова А. Е., Каминский В.А. 

Одностадийный каталитический синтез звездообразных олигоимидов по 

схеме (Вn+АВ) 



15.45 – 16.30 ПЕРЕРЫВ 

16.30 – 17.25 Стендовые доклады 

Председатель: Чвалун С.Н. 

17.30 – 17.45 

 

Котомин С.В., Коротченко А.Ю., Куличихин В.Г., Обидин И.М., Тверской 

М.В., Хилков Д.Е. Аддитивные технологии и 3D печать анизотропно-

армированных полимерных композитов и фидстоков 

17.45 – 18.00 

 

Аржакова О.В., Долгова А.А., Волынский А.Л. Экологически безопасный 

крейзинг полимеров в присутствии двухфазных эмульсий с высоким 

содержанием воды 

18.00 – 18.15 

 

Хатипов С.А., Садовская Н.В., Кондратенко М.С., Галлямов М.О., Хохлов 

А.Р., Бузник В.М. Диспергирование ПТФЭ выше температуры плавления в 

сверхкритическом диоксиде углерода 

18.15 – 18.30 

 

Хаширова С.Ю., Жанситов А.А., Слонов И.В., Мусов И.В. 

Высокотемпературные термопласты и композиты нового поколения для 3D 

печати 

18.30 – 18.45 

 

Ашуров Н.Р., Хакбердиев Э.О., Садыков Ш.Г. Полимерные смеси 

поливинилхлорида и полиэтилена: особенности формирования, структуры и 

свойства 

11 ноября 2020 г. 

Микросимпозиум Б. Полимеры для медицины и сельского хозяйства 

 

Председатель: Ярославов А.А. 

9.00 – 9.05 Открытие микросимпозиума 

9.05 – 9.35 

 

Зубов В.П., Сочилина А.В., Майраслов К.С., Чалых А.Е., Коновалова М.В., 

Царегородцева Д.С., Свирщевская Е.В., Вихров А.А. Хитозановые 

нековалентно сшитые гидрогели как основа имплантатов для 

заместительной хирургии 

9.35 – 10.05 

 

Зезин А.А. Возможности радиационно-химических подходов для синтеза 

полимерных материалов медицинского назначения 

10.05 – 10.20 

 

Больбасов Е.Н., Бузник В.М. Фторполимерные пьезоэлектрики для 

реконструктивно-восстановительной хирургии 

10.20 – 10.35 

 

Сыбачин А.В., Ефимова А.А., Спиридонов В.В., Ярославов А.А. Роль 

полимерного носителя в создании и управлении свойствами 

мультилекарственных систем на основе липосом 

10.35 – 10.50 

 

Григорьев Т.Е., Антипова К.Г., Луканина К.И., Загоскин Ю.Д., 

Крашенинников С.В., Чвалун С.Н. Биомеханическое поведение 

полимерных матриксов 

10.50 – 11.05 

 

Богданова Ю.Г., Боровкова Н.В., Журавель С.В., Горончаровская И.В., 

Евсеев А.К., Сторожева М.В., Макаров М.С., Белов Н.А., Алентьев А.Ю. 

Оценка гемосовместимости полимерных материалов: сопоставление 

физико-химических критериев и результатов медико-биологических тестов 

11.05 – 11.20 

 

Карлов С.С. Направленный синтез новых биоразлагаемых полимеров на 

основе циклических сложных эфиров и карбонатов 

11.20 – 12.20 ПЕРЕРЫВ 

12.20 – 13.55 Стендовые доклады 

Председатель: Крамаренко Е.Ю. 

14.00 – 14.30 

 

Гаврилов А.А., Крамаренко Е.Ю. Компьютерное моделирование для 

изучения ион-содержащих систем: новые подходы и примеры их 

применени я 

14.30 – 14.45 

 

Рудов А.А., Портнов И.А., Потемкин И.И. Микро- и наноконтейнеры на 

основе pH- чувствительных микрогелей 



14.45 – 15.00 

 

Нестерова Н.А., Некрасова Т.Н., Гаврилова И.И., Катасонова А.П., 

Панарин Е.Ф. Водорастворимые полимерные комплексы лантанидов 

15.00 – 15.15 

 

Бадун Г.А., Чернышева М.Г. Радиоактивные метки полимеров как 

инструмент исследования их свойств 

15.15 – 16.00 ПЕРЕРЫВ 

16.00 – 16.55 Стендовые доклады 

Председатель: Зезин А.А. 

17.00 – 17.15 

 

Бояндин А.Н., Казанцева Е.А. Долговременные формы 

сельскохозяйственных препаратов на основе биоразрушаемых полиэфиров 

17.15 – 17.30 

 

Панова И.Г., Хайдапова Д.Д., Демидов В.В., Ярославов А.А. 

Поликомплексные связующие для стабилизации почвы и грунта 

17.30 – 17.45 

 

Рашидова С.Ш. Наноагрополимеры: синтез, свойства и применение 

хитозана 

 

12 ноября 2020 г. 

Микросимпозиум В. Полимеры для энергетики и цифровых технологий 
 

Председатель: Пономаренко С.А. 

9.00 – 9.05   Открытие микросимпозиума 

9.05 – 9.35   

 

Иванов Д.А. Функциональные материалы для солнечной и водородной 

энергетики: современное состояние и перспективы развития 

9.35 – 10.05 

 

Федин В.П. Химический дизайн и функциональные свойства новых 

пористых металл-органических координационных полимеров  

10.05 – 10.35 

 

Бобровский А.Ю., Шибаев В.П., Свяховский С.E., Рябчун А.В. 

Фотоуправляемые жидкокристаллические гибридные композиты на основе 

органических и неорганических пористых матриц 

10.35 – 10.45 ПЕРЕРЫВ 

Председатель: Лупоносов Ю.Н. 

10.45 – 11.00 

 

Бугаков М.А., Бойко Н.И., Шибаев В.П., Audia B., Cipparrone G. 

Фотохромные жидкокристаллические блок-сополимеры как универсальная 

основа для разработки новых функциональных материалов для фотоники и 

оптики  

11.00 – 11.15 

 

Дериков Я.И., Углова Е.Р. , Карпов О.Н., Тальрозе Р.В. Функциональные 

блок-сополимеры в качестве стабилизаторов квантовых точек 

полупроводников  

11.15 – 11.30 

 

Анохин Д.В., Графская К.Н., Иванов Д.А. Получение полимерных протон-

проводящих мембран на основе самоорганизующихся клинообразных 

молекул  

11.30 – 11.45 

 

Стрельцов Д.Р., Вдовиченко А.Ю., Сахарутов Д.А., Чвалун С.Н. 

Структура, оптические и электрические свойства тонкопленочных 

нанокомпозитов на основе функциональных производных поли-п-

ксилилена и серебра 

11.45 – 13.15 Стендовые доклады 

13.15 – 14.00 ПЕРЕРЫВ 

Председатель: Бобровский А.Ю. 

14.00 – 14.30 

 

Ионов Л.Н. Полимерные материалы с изменяемой формой: oт идеи до 

применения 

14.30 – 15.00 

 

Лупоносов Ю.Н., Солодухин А.Н., Балакирев Д.О., Пономаренко С.А. 

Донорно-акцепторные сопряженные олигомеры и полимеры на их основе 

для органической оптоэлектроники и фотоники 

15.00 – 15.15 ПЕРЕРЫВ 



Председатель: Якиманский А.В.  

15.15 – 15.30 

 

Комаров П.В., Гусева Д.В., Рудяк В.Ю., Гаврилов А.А., Иванов В.А., Tung 

S.-H. Моделирование фотовольтаических полимерныx нанокомпозитов в 

проблеме разработки эффективных органических солнечных батарей  

15.30 – 15.45 

 

Балакина М.Ю. Создание полимерных материалов с квадратичной 

нелинейно-оптической активностью 

15.45 – 16.00 

 

Вахонина Т.А., Фазлеева Г.М., Исламова Л.Н., Калинин А.А., Мухтаров 

А.Ш., Шарипова А.В., Шмелев А. Г., Балакина М.Ю. Новые 

электрооптические материалы на основе метакриловых сополимеров, 

содержащих гетероциклические хромофоры в боковой цепи 

16.00 – 16.15 

 

Борщев О.В., Скоротецкий М.С., Полинская М.С., Агина Е.В., Труль А.А., 

Чекусова В.П., Пономаренко С.А. Новые полупроводниковые материалы на 

основе олигомеров, содержащих сопряженные и дисилоксановые 

фрагменты 

16.15 – 16.30 

 

Ягудаева Е.Ю., Кононов Н.Н., Малахов С.Н., Коровин А.Н., Фирсова М.С., 

Ничуговский А.И., Зубов В.П. Тетраанилин с концевыми фенильными 

группами как низкомолекулярный аналог полианилина  

16.30 – 16.45 

 

Смирнов М.А., Воробьев В.К., Боброва Н.В., Соколова М.П. 

Электрохимическая деградация гидрогелей на основе полианилина и 

полипиррола  

16.45 – 17.00 ПЕРЕРЫВ 

Председатели: Галлямов М.О., Пономаренко С.А.  

17.00 – 17.15 

 

Воробьев В.К., Смирнов М.А., Смирнов А.В., Соколова М.П. Протонная 

проводимость пленок на основе хитозана и глубокого эвтектического 

растворителя молочная кислота / хлорид холина 

17.15 – 17.30 

 

Кульвелис Ю.В., Примаченко О.Н., Одиноков А.С., Швидченко А.В., 

Юдина Е.Б., Гофман И.В., Мариненко Е.А., Байрамуков В.Ю., Лебедев В.Т., 

Вуль А.Я. Модификация механизма протонной проводимости 

перфторированных мембранных полимеров наноалмазами  

17.30 – 17.45 

 

Цветков Н.В. Конформация и физические свойства макромолекул 

линейных и сверхразветвленных полифениленов в разбавленных растворах 
17.45 – 18.00 

 

Яблоков М.Ю., Щеголихин А.Н., Лебедев О.В., Озерин А.Н. Градиентная 

структура композитов из саженаполненного полипропилена 

18.00 – 18.15 

 

Моисеева К.Е., Головашова Е.С., Агеева Т.А., Койфман О.И. Получение 

металлорганических координационных полимеров с использованием 

микроволнового излучения 

 

13 ноября 2020 года 

Микросимпозиум Г. Полимеры и окружающая среда 
 

Председатель: Чвалун С.Н. 

9.00 – 9.05   Открытие микросимпозиума 

9.05 – 9.35   Попов А.А. Биоразлагаемые полимерные композиции 

9.35 – 10.05 

 

Братская С.Ю., Малахова И.А., Голиков А.П., Привар Ю.О. 

Высокопористые полимерные материалы для водоподготовки и сорбции 

экотоксикантов  

10.05 – 10.20 

 

Седуш Н.Г., Кадина Ю.А., Пучков А.А., Калинин К.Т., Разуваева Е.В., 

Загоскин Ю.Д., Демина В.А., Гомзяк В.И., Кулебякина А.И., Поляков 

Д.К., Чвалун С.Н. Пятьдесят лет прогресса в биоразлагаемых полимерах 

на основе лактида: от хирургических нитей к стимул-чувствительным 

имплантатам и наночастицам для доставки лекарств 



10.20 – 10.35 

 

Качалова Е.А., Леднев И. Р., Смирнова Л. А. Биодеградируемые 

материалы на основе природных полисахаридов 

10.35 – 10.45 ПЕРЕРЫВ 

10.45 – 11.00 

 

Халиков Д.Х., Мирзоева Р.С., Мухидинов Д.С., Авлоев Х.Х. Сорбция 

ионов кальция, меди и билирубина пектиновыми гидрогелями 

11.00 – 11.15 

 

Малахов С.Н., Чвалун С.Н. Нетканые материалы для отделения 

углеводородов от воды, получаемые методом электроформования 

11.15 – 11.30 Успенский С.А., Михайлова Н.П., Селянин М.А., Кильдеева Н.Р. 

Биологически активные нити на основе гиалуроновой кислоты и 

хитозана 

11.30 – 11.45 

 

Подзорова М.В., Тертышная Ю.В., Попов А.А. Деструкция тройных 

композиций на основе полилактида, полиэтилена и вторично 

переработанного полиэтилена 

11.45 – 13.15 Стендовые доклады 

13.15 – 14.00 ПЕРЕРЫВ 

Председатель: Потемкин И.И. 

14.00 – 14.30 

 

Филиппова О.Е., Молчанов В.С., Шибаев А.В. Полимеры и 

полимероподобные червеобразные мицеллы поверхностно-активных 

веществ в нефтедобыче  

14.30 – 15.00 

 

Малкин А.Я. Почему реология определяет необходимость 

использования полимеров в нефтяной промышленности 

15.00 – 15.15 

 

Алентьев А.Ю., Чирков С.В., Левин И.С., Никифоров Р.Ю., Белов Н.А., 

Николаев А.Ю., Ронова И.А., Благодатских И.В., Кечекьян А.С., 

Кечекьян П.А. Влияние молекулярно-массового распределения и степени 

кристалличности на газотранспортные свойства полифениленоксида 

15.15 – 15.30 

 

Мазо М.А., Балабаев Н.К., Алентьев А.Ю., Белов Н.A., Ямпольский 

Ю.П. Молекулярно-динамическое моделирование диффузии молекул 

СО2, СН4 и С2Н6 в полимерах с низкой и высокой проницаемостью 

15.30 – 15.45 

 

Роенко А.В., Денисова Ю.И., Грингольц М.Л., Шандрюк Г.А., 

Кудрявцев Я.В. Макромолекулярный кросс-метатезис в синтезе новых 

мультиблок-сополимеров с заданными свойствами 

15.45 – 16.30 ПЕРЕРЫВ 

Председатель: Филиппова О.Е. 

16.30 – 17.00 

 

Заремский М.Ю. “Живая” радикальная полимеризация и “зеленая” 

химия 

17.00 – 17.30 

 

Агина Е.В., Труль А.А., Чекусова В.П., Абрамов А.А., Анисимов Д.С., 

Пономаренко С.А. Сопряженные полимеры и олигомеры для 

высокочувствительных газовых сенсоров 

17.30 – 17.45 

 

Костина Ю.В. Новый тренд химии XXI столетия: управление 

свойствами синтетических полимеров через нековалентные 

взаимодействия 

17.45 – 18.00 

 

Григорьева А.О., Полозов Е. Ю., Таранкова К. А., Зайцев С. Д. 

Фторсодержащие амфифильные сополимеры: контролируемый синтез и 

поверхностные свойства 

18.00 – 18.15 

 

Гумеров Р.А., Анахов М. В., Филиппов С. А., Потемкин И.И. Изучение 

абсорбции органических растворителей полимерными микрогелями в 

водных растворах 

 

  



Программа стендовых докладов 

10 ноября 2020 г. 12.20 – 13.55 и 16.30 – 17.25 

Микросимпозиум А. Новые конструкционные полимеры и материалы 

 

Kudaibergenov S. Behaviors of “quenched” polyampholytes in solution and gel state 

Абдразакова Л.Р., Камалова Д.И. Релаксационные процессы в бинарных полимерных 

смесях на основе ПВДФ 

Авдеев М.М., Косячкин Е.Н., Артикульный А.П., Горшкова Ю.Е., Петренко В.И., Шибаев 

А.В., Филиппова О.Е. Синтез полимерного геля полиакриламида методом радикальной 

полимеризации смеси мономеров и иммобилизация на кремниевую поверхность  

Алентьев А.Ю., Старанникова Л.Э., Никифоров Р.Ю., Пономарев И.И., Благодатских И.В., 
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3-амино-7-метиламино-2-метилфеназина и одностенных углеродных нанотрубок 

Орлова А.М., Цегельская А.Ю., Белов Н.А., Чирков С.В., Никифоров Р.Ю., Алентьев А.Ю., 

Кузнецов А.А. Полиимиды для газоразделительных мембран на основе 

диэтилтолуилендиамина: синтез и свойства 

Осипенко А.А., Боровикова Л.Н., Писарев О.А. Эмульгирующая способность 

нанокомплексов селен-поливинилпирролидон в синтезе селективных гемосорбентов 

Оспенников А.С., Шибаев А.В., Куклин А.И., Филиппова О.Е. Гидрогели на основе сеток 

сшитого полиакриламида и мицелл поверхностно-активного вещества со способностью к 

восстановлению механических свойств 

Остаева Г.Ю., Грушина В.В., Елисеева Е.А., Исаева И.Ю. Влияние металлического 

прекурсора на формирование наночастиц меди в водном растворе поли-N-

винилпирролидона 

Панова Т.В., Железнова А.О., Беркович А.К. Получение проводящих композитов на основе 

поливинилового спирта и оксида графена 

Петров В.А., Озкан С.Ж., Тополюк Ю.А., Карпачева Г.П. Гибридные наноматериалы на 

основе полифеноксазина, наночастиц Co-Fe и одностенных углеродных нанотрубок 

Пирязев А.А., Анохин Д.В., Бобровский А.Ю., Иванов Д.А. Структура и свойства 

гребнеобразных жидкокристаллических полимеров с различным соотношением длин 

гибких блоков. 
Плеханов А.М., Потемкин И.И., Рудов А.А. Изучение внутренней структуры 

термочувствительных анизотропных микрогелей эллипсовидной формы в разбавленном 

растворе 

Подвальная Ю.В., Тарасов А.Е., Грищук А.А., Бадамшина Э.Р. Анионная сополимеризация 

акрилонитрила с метилакрилатом под действием бициклического третичного амина и 

этиленоксида 

Портнов И.В., Потемкин И.И. Амфифильные заряженные градиентные сополимеры в 

селективном растворителе 



Ришина Л.А., Kissin Y.V., Лалаян С.С., Гагиева С.Ч., Тускаев В.А., Крашенинников В.Г., 

Гринев В.Г. Синтез полимеров и сополимеров легких алкенов на титановых 

постметаллоценовых комплексах с пинакольными лигандами 

Ронова И.А., Садовская Н.В., Серов С.А., Хатипов С.А. Свободный объем вне ван-дер-

ваальсовых атомных сфер в гамма-облученном ПТФЭ 

Садовская Н.В., Хатипов Р.С., Авилов А.С., Хатипов С.А. Структурирование и межфазное 

взаимодействие в композитах ПТФЭ в зависимости от дозы гамма-облучения 

Сазонов О.О., Закиров И.И., Давлетбаева А.Р., Коробкина А.А., Давлетбаева И.М. 

Полиуретановые иономеры на основе аминоэфиров орто-фосфорной кислоты в качестве 

паропроницаемых мембран 

Саратовских С.Л., Панин А.Н., Бабкина О.Н., Файнгольд Е.Е., Жарков И.В., Бравая Н.М., 

Кондрашов С.В., Пыхтин А.А. Влияние природы силанового аппрета и условий 

модифицирования нанонаполнителя g–Al2O3 (NAFENtm) на свойства получаемых этилен-

пропиленовых нанокомпозитов 

Сеньчукова А.С., Лезов А.А, Губарев А.С, Михайлова М.Е., Лебедева Е.В., Макаров И.А, 

Зорин И.М., Цветков Н.В. Влияние сшивающего агента и концентрации мономера на 

молекулярные характеристики полимеризованных поверхностно-активных веществ 

Силаева А.А., Одувалина О.А., Квасников М.Ю., Макаров А.В., Куршев Е.В., Лонский С.Л. 

Структура наполненных наноразмерными частицами металлов полимерных покрытий, 

получаемых методом катодного электроосаждения 

Симонова Ю.А., Филатова М.П., Евлампиева Н.П., Тимофеева Л.М. Определяющее 

влияние RAFT/MADIX-агента на полимеризацию протонированных диаллиламмониевых 

мономеров с эффективной передачей цепи на мономер 

Соколов А.В., Галицын В.П., Пахомов П.М. Очистка растворителя в технологии получения 

СВМПЭ волокон методом гель-формования 

Сорин Е.С., Гуров Д.А., Новиков Г.Ф. Изучение кинетики фотоотверждения системы на 

основе бисфенола А дицианата и ферроцена 

Стаценко Т.Г., Морозова С.М., Колчанов Д.С., Гетц Д.С., Чернышев И.Ю., Полежаев А.В., 

Виноградов А.В. Разработка полимерных композиционных материалов с управляемым 

показателем преломления 

Столярова Д.Ю., Анисимов A.А., Городов В.В., Музафаров А.М., Чвалун С.Н. 

Дифракционные исследования функционализированных наполнителей для 

электрореологических жидкостей с использованием источника синхротронного излучения 

Талалаева Е.В., Калинина А.А., Казакова В.В., Музафаров А.М. Гидролитическая 

поликонденсация диметилдиэтоксисила под действием ультразвукового излучения 

Тесаков С.А., Фридман О.А. Влияние антипиренов на снижение скорости горения 

пенополиолефинов 

Тенчурин Т.Х., Белоусов С.И., Шариков Р.В., Чвалун С.Н., Богуш В.Г. Исследование 

реологических свойств растворов спидроина в гексафторизопропаноле и ацетатном буфере 

и процесса их электроформования 

Томс Р.В., Черникова Е.В., Гервальд А.Ю., Прокопов Н.И., Балашов М.С., Пичкунов Н. 

Сополимеры акрилонитрила с алкилакрилатами для формования прекурсоров из раствора и 

расплава 

Тускаев В. А., Гагиева С. Ч., Бузин М.И., Курмаев Д. А., Никифорова  Г. Г., Васильев В. Г., 

Зубкевич С.В., Булычев Б. М. Использование каталитических систем постметаллоценового 

типа на основе металлов 4 группы с лигандами диольной и фенолоспиртовой природы в 

синтезе эластомерных материалов 

Удоратина Е.В., Васенева И.В., Торлопов М.А., Ситников П.А. Функционализация 

целлюлозы и тестирование в качестве модификатора эпоксиполимера  



Файзулина З.З., Давлетбаев Р.С., Исхаков А.Ф., Ахметова А.И., Давлетбаева И.М. 

Амфифильные производные кремнезема в синтезе полидиметилсилоксанов 

Файнгольд Е.Е., Панин А.Н., Саратовских С.Л., Бабкина О.Н., Жарков И.В., Бравая Н.М. 

Новые металлоценовые каталитические системы на основе бисинденильных диметильных 

металлоценов и арилоксидов изобутилалюминия для синтеза этилен-пропиленовых 

каучуков 

Фам К.З., Суриков П.В. Реологические свойства расплавов дисперсно-наполненных 

композиционных материалов на основе полиэтилена, содержащего стеклянные 

микрошарики 

Фетин П.А., Кадников М.В., Зорин И.М., Лезов А.А., Паширова Т.Н., Билибин А.Ю. 

Гребнеобразные полиэлектролиты - основа новых материалов 

Филатов Д.А., Говорун Е.Н. Влияние диффузии на начальные стадии реакции 

поликонденсации 

Филиппова О.Е., Барабанова А.И., Аскадский А.А., Афанасьев Е.С., Хохлов А.Р. Сетчатые 

эпоксидные полимеры с перестраиваемой матрицей 

Хавпачев М.А., Трофимчук Е.С., Никонорова Н.И. Автоколебательный характер 

деформации волокон на основе поли(n-диоксанона) 

Хазиев А.Н., Гумеров Р.А., Потемкин И.И. Компьютерное моделирование сополимерных 

молекулярных щеток в растворе и расплаве 

Хамидуллин О.Л., Амирова Л.М., Батраков В.В. Шарапов М.А., Зайнеева Е.И. 

Модифицированные эпокси-бензоксазиновые композиции с эффектом памяти формы 

Хатипов Р.С., Садовская Н.В., Серов С.А., Иванов С.А., Хатипов С.А. Ренгеноструктурный 

анализ размера кристаллитов в гамма-облученном ПТФЭ 

Холхоев Б.Ч., Коркунова О.С., Бардакова К.Н., Минаев Н.В., Бурдуковский В.Ф., Тимашев 

П.С. Фотополимерные композиции на основе полибензимидазолов для DLP 3D печати 

Хуснутдинова Н.Р., Маркелов Д.А. Моделирование модельной системы карбосиланового 

дендримера различных генераций 

Цыганова М.Е., Рахматуллина А.П. Повышение качества смешения ингредиентов 

резиновых смесей с использованием соединений растительного происхождения 

Черкасов С.А., Еделева М.В., Беккер К.С., Багрянская Е.Г. Получение самозаживляющихся 

полимеров методом радикально-контролируемой полимеризации 

Черняев Д.А., Карпов С.В., Джалмуханова А.С., Лодыгина В.П., Комратова В.В., 

Бадамшина Э.Р. Кинетические закономерности реакции уретанообразования 

изофорондиизоцианата с модельными соединениями гидрофилирующего агента, 

используемого для получения вододисперсионных полиуретанов 

Шаймухаметова И.Ф., Богданова С.А., Аллаяров С.Р., Голодков О.Н. Влияние гамма - 

облучения на поверхностные свойства и смачивание полимеров 

Шалыгина Т.А., Воронина С.Ю., Власов А.Ю., Пасечник К.А., Обверткин И.В. Эффект 

памяти тройной формы полиуретана армированного углеродным волокном 

Швецов С.А., Астахов А.М., Рудяк В.Ю., Емельяненко А.В., Бойко Н.И., Иванов В.А. 

Фотоиндуцированная модуляция граничных условий жидкого кристалла, легированного 

азобензольным дендримером 

Шершнев В.А., Кудрявцев П.Н., Волкова Н.Н., Кнерельман Е.И., Давыдова Г.И., 

Джардималиева Г.И. Получение и свойства нанокомпозитов на основе непредельных 

дикарбоновых кислот 

Шершнева И.Н., Кубинская Д.Я., Кыдралиева К.А., Джардималиева Г.И. Получение и 

физико-механические свойства нанокомпозитов Cu/ЛПЭНП/ОММТ 



Шестаков А.С., Сидоренко О.Е., Хаустович А.Д. Изучение расплавов звездообразных 

полимеров с использованием метода огрубленной молекулярной динамики в пакете OCTA 

Шоршина А.С., Ломовская Н.Ю. Спектры и механизмы диссипативных потерь в канифоли 

Ябланович А.Д., Неумолотов Н.К., Дериков Я.И., Черникова Е.В., Кудрявцев Я.В. 

Макромолекулярные клик-реакции для дизайна микроструктур на основе наночастиц, 

стабилизированных блок-сополимерами 

Ярышева Л.М., Малахов С.Н., Стрельцов Д.Р., Ярышева А.Ю., Волынский А.Л. 

Исследование поверхностного структурообразования при деформировании полимеров по 

механизму крейзинга 

 

11 ноября 2020 г. 12.20 – 13.55 и 16.00 – 16.55 

Микросимпозиум Б. Полимеры для медицины и сельского хозяйства 

Агаева М.У., Манкаев Б.Н. Синтез (со)полимеров на основе новых циклических карбонатов 

Алексеева С.А., Баранец И.В., Кокотин И.В., Крючков А.Д., Надервель Т.А., Суханова 

Т.Е. Исследование межмолекулярных взаимодействий амфифильных молекул 

оксиэтилированного спирта и воды в полимерных гелях 

Алиев Э.Э., Румянцев С.А., Заремский М.Ю., Мелик-Нубаров Н.С. АМФИФИЛЬНЫЕ 

ПРИВИТЫЕ И РАЗВЕТВЛЁННЫЕ СОПОЛИМЕРЫ НА ОСНОВЕ 

ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ, СПОСОБНЫЕ К САМООРГАНИЗАЦИИ В ВОДНОМ 

РАСТВОРЕ 

Антипова К.Г., Вишневская М.В., Крашенинников С.В., Луканина К.И., Готовцев П.М., 

Григорьев Т.Е., Чвалун С.Н. Прочностные свойства электропроводящих гидрогелей на 

основе ПЭДОТ:ПСС 

Антонова Ю.А., Спиридонов В.В. Получение магниточувствительного композиционного 

материала альгинат натрия - наночастицы оксидов железа 

Апрятина К.В., Смирнова Л.А. Влияние природы полимерной матрицы на размерные 

характеристики наночастиц золота и серебра и свойства полученных нанокомпозитов 

Багров Д.В., Перунова С.В., Павлова Е.Р., Москалец А.П., Клинов Д.В. Смачиваемость 

электроформованного материала – от отдельных волокон к нетканой пленке 

Баймуратова Р.К., Джардималиева Г.И., Кыдралиева К.A., Шарапова М.В. 

Металлорганические координационные полимеры на основе оксо-центрированных 

комплеков железа: синтез и функциональные свойства 

Благодатских И.В., Тихонов В.Е., Куликов С.Н., Вышиванная О.В., Безродных Е.А. 

Биосовместимые и биологически активные производные хитозанa, растворимые в 

щелочных средах, и полиэлектролитные комплексы на их основе  

Блохин А.Н., Разина А.Б., Бурсиан А.Э., Теньковцев А.В. Звездообразные 

термочувствительные поли(2-алкил-2-оксазолин)ы с каликс[8]ареновым ядром 

Боровикова Л.Н., Плющенко А.В., Яковлев И.В., Писарев О.А. Синтез биметаллических 

наночастиц висмут-серебро, стабилизированных поливинилпирролидоном 

Брюзгина Е.Б., Поликарпова А.Г., Ярцева В.М., Тужиков О.И. Влияние  поверхностной и 

объемной модификации хитозана альдегидами на свойства сформованных материалов 

Буняев В.А., Чернышева М.Г., Бадун Г.А. Модифицирование однослойных углеродных 

нанотрубок хитозаном и бычьим сывороточным альбумином 

Ванчугова Л.В., Горшкова М.Ю., Обыденнова И.В., Валуев И.Л., Валуев Л.И. Оценка 

возможности создания мукоадгезивных систем для интраназального введения 



Вишневецкий Д.В., Вишневецкая В.Ю., Адамян А.Н., Хижняк С.Д., Пахомов П.М. 

Криогели и пленки на основе L-цистеин/AgNO3/ПВС супрамолекулярной системы 

Гаркушина И.С., Боровикова Л.Н., Панюта А.С., Писарев О.А. Гранульные Se-содержащие 

органо-неорганические полимеры, модифицированные борной кислотой   

Гoрбунова М.Н., Лемкина Л.М., Кисельков Д.М. Новые фосфорсодержащие 

нанокомпозиты серебра: синтез и биомедицинское применение 

Горлов М.В., Чернышева А.И., Бредов Н.С., Карпова Е.А., Киреев В.В. Олигомерные 

органофосфазеновые носители коротких антисмысловых олигонуклеотидов 

Горшкова М.Ю., Волкова И.Ф., Григорян Э.С. Гидрогели на основе интерполимерных 

сеток  для биомедицинского применения: получение и свойства 

Гостева А.А., Доммес О.А., Окатова О.В., Колбина Г.Ф., Гаврилова И.И., Панарин Е.Ф., 

Павлов Г.М. Гидродинамические свойства гомологического ряда алкилированных 

сополимеров N-метил-N-винилацетамида и N-метил-N-метилвинил амина 

Давыдова Л.И., Богуш В.Г., Сидорук К.В., Дебабов В.Г. Разработка биоадгезивов на основе 

рекомбинантных спидроинов 

Демина В.А., Малахов С.Н., Мороков Е.С., Крашенинников С.В., Чвалун С.Н. 

Композиционные материалы биомедицинского назначения на основе полилактида и 

фосфатов кальция 

Доммес О.А., Гостева А.А., Окатова О.В., Гаврилова И.И., Панарин Е.Ф., Павлов Г.М. 

Характеристическая вязкость заряженных макромолекул в растворах малых ионных сил 

Дулмаев С.Э., Сазонов О.О., Давлетбаев Р.С., Валиуллин Л.Р., Гумеров А.М., Давлетбаева 

И.М. Пористые полиуретаны в качестве подложки для выращивания биологических 

материалов 

Елистратова А.А., Челушкин П.С., Критченков И.С., Туник С.П. Люминесцентные 

полимерные наночастицы на основе на основе альбумина и блок-сополимерных мицелл с 

комплексами иридия(III), несущими различное число олигоэтиленгликолевых фрагментов 

Емельянов А.И., Кузнецова Н.П., Коржова С.А., Прозорова Г.Ф., Поздняков А.С. 

Нанокомпозиты серебра на основе гидрофильных азот- и серосодержащих сополимеров 

Еременко И.В., Топчий М.А., Филатова М.П., Евлампиева Н.П., Слюсаренко М.А., 

Асаченко А.Ф., Симонова Ю.А., Тимофеева Л.М. RAFT-полимеризация протонированных 

диаллиламмониевых мономеров как метод получения полимеров с узким молекулярно-

массовым распределением 

Жаворонок Е.С., Меркулова М.С., Сенчихин И.Н., Седишев И.П. Функциональность 
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полимеры для мембранного газоразделения на основе экзо-кремнийзамёщенных 

норборненов 

Ефремов В.В., Литманович Е.А. Влияние добавок микробарита на реологические свойства 

полуразбавленных растворов полианионной целлюлозы 

Жигарев В.А., Никифоров Р.Ю., Грингольц М.Л., Белов Н.А., Финкельштейн Е.Ш. Новые 

метатезисные кремнийсодержащие полимеры с бициклическим фрагментом в основной 

цепи: синтез и газопроницаемость 

Кабанова В.А., Грибкова О.Л., Якобсон О.Д., Некрасов А.А., Тамеев А.Р. 

Зарядотранспорные слои на основе полианилина и ПЭДОТ, полученные методом 

электрохимической полимеризации 

Карамов Д.Д., Лачинов А.Н. Электропроводящие свойства тонких пленок 

полидифениленфталида допированных молекулами фенолфталеина 

Карпов Г.О., Назаров И.В., Бермешев М.В. Новые каталитические системы аддитивной 

полимеризации норборнена на основе комплексов Pd(0) и органических сокатализаторов 

Карпов О.Н., Дериков Я.И., Ежов А.А., Мерекалов А.С., Тальрозе Р.В. Влияние золотых 

наночастиц на оптические свойства квантовых точек в полимерной матрице 

Квятковский А.Л., Молчанов В.С., Куклин А.И., Филиппова О.Е. Влияние соли на 

реологические свойства и структуру гибридных гидрогелей на основе червеобразных 

мицелл 

Ковалев Д.М., Кравченко В.С., Потёмкин И.И. Компьютерное моделирование 

самоорганизации смесей ПАВ с углеводородами в растворах 

Костина Ю.В., Легков С.А., Алентьев А.Ю. Влияние нековалентных взаимодействий 

полиэфиримида с растворителем на структуру и физико-химические характеристики его 

пленок 

Кудайбергенов С.Е., Мухаметказы Н., Гусенов И.Ш., Новые амфотерные терполимеры на 

основе акриламида, анионного и катионного мономеров для повышения нефтеотдачи 

Кузин М.С., Скворцов И.Ю., Варфоломеева Л.А., Беркович А.К. Эволюция фазового 

состава, морфологии и механических свойств в процессе механотропного формования ПАН 

волокна 

Малахова Ю.Н., Искандярова Ю.Ж., Фирсова М.С., Малахов С.Н., Ступников А.А., 

Коровин А.Н., Ягудаева Е.Ю., Зубов В.П. Сравнительный анализ полианилина и 

тетраанилина с концевыми фенильными группами в ленгмюровских слоях и в 

тонкопленочных мемристивных устройствах 

Мерекалов А.С., Отмахова О.А., Пирязев А.А., Бондаренко Г.Н., Шандрюк Г.А., Тальрозе 

Р.В. Комплексы с переносом заряда на основе дискотических жидких кристаллов 

Микушева Н.Г., Перевязко И.Ю., Лезов А.А., Ершова С.А., Михайлова М.Е., Цветков Н.В. 

Конформационные и оптические характеристики макромолекул полиалкилметакрилатов с 

различной длиной боковых цепей 

Наход М.А., Орлинсон Б.С., Потаенкова Е.А., Савельев Е. Н., Пичугин А.М. СИНТЕЗ И 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ НОВЫХ РАСТВОРИМЫХ ПОЛИИМИДОВ НА ОСНОВЕ 

АЛИЦИКЛИЧЕСКИХ ДИАМИНОВ И ДИАНГИДРИДОВ АРОМАТИЧЕСКИХ КИСЛОТ 

Нежный П.А., Кудинова О.И., Гринев В.Г., Крашенинников В.Г., Рывкина Н.Г., 

Новокшонова Л.А. Теплопроводящие композиционные материалы на основе СВМПЭ и BN 

Нечаев А.И., Вальцифер В.А. Эмульсионная полимеризация противотурбулентных 

акрилатных сополимеров для осложненных условий эксплуатации 

Низамов А.А., Баймуратова Г.Р., Юдина А.В., Ярмоленко О.В., Сазонов О.О., Давлетбаева 

И.М. Гель-полимерные электролиты для литиевых источников тока на основе 

полиуретановых иономеров 



Петров А.О., Шастин А.В., Гавришова Т.Н., Малков Г.В. Изучение кинетики 

полиприсоединения аминосодержащих азидо-ацетиленновых AB2 мономеров в 

неизотермических условиях 

Примаченко О.Н., Одиноков А.С., Мариненко Е.А., Кульвелис Ю.В., Лебедев В.Т. 

Исследование особенностей механизма сополимеризации тетрафторэтилена с перфтор-3-

оксапентенсульфонилфторидом для получение перспективных мембранных материалов  

Туркина П.И., Скоробогатов Е.В., Пышкина О.А., Литманович Е.А., Сергеев В.Г. 

Комплексы на основе полистиролсульфокислоты, полиэтиленоксида и 

полиэтилендиокситиофена 

Салахов И.И., Батыршин А.З., Шайдуллин Н.М., Суслова Т.Н. Высокотекучие полимеры 

на основе полиолефинов 

Сеньчукова А.С., Лезов А.А., Губарев А.С., Пономарев И.И., Цветков Н.В. Конформация и 

гидродинамические свойства макромолекул полибензимидазола в органических 

растворителях 

Фоминых О.Д., Шарипова А.В., Шалин Н.И., Балакина М.Ю. Моделирование полимерных 

композиционных материалов на основе метакрилатов, допированных нелинейно-

оптическими азохромофорами 

Шалин Н.И., Назарычев В.Г., Фоминых О.Д., Балакина М.Ю. Дизайн полимерных 

материалов с квадратичной нелинейной оптической активностью 

Шибаев А.В., Дороганов А.П., Смирнова М.Е., Ларин Д.Е., Емельяненко А.В., Филиппова 

О.Е. Коллапс гидрогелей с «динамическими» сшивками 

Юданова Е.И., Криничный В.И., Денисов Н.Н., Назаров Д.И. Исследование влияния 

низкомолекулярных микродобавок на динамику спинов в полимерном композите 
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Микросимпозиум Г. Полимеры и окружающая среда 

Аджиева О.А., Роенко А.В., Денисова Ю.И., Грингольц М.Л., Кудрявцев Я.В. Синтез и 

поверхностные свойства новых сополимеров норборнена и HO-, AcO-замещенных 

циклооктенов 

Анахов М.В., Гумеров Р.А., Потёмкин И.И. Набухание полых микрогелей в 

двухкомпонентных системах 

Арапова О.В., Бондаренко Г.Н., Цодиков М.В. Использование метода  спектроскопии 

ИКДО in situ  в изучении проблемы утилизации отработанных полимеров на примере 

лигнина 

Ахметов С.Н., Лушкова А.В., Мясоедова В.В., Таран И.А. Переработка сортированных 

вторичных полимеров методами экструзии и литья под давлением  

Белов Н.А., Блинов И.А., Алентьев А.Ю., Мухортов Д.А., Никифоров Р.Ю., Камбур П.С., 

Капустин В.В., Безгин Д.А., Пашкевич Д.С., Ямпольский Ю.П. Газожидкостное прямое 

фторирование как метод изменения газотранспортных свойств полимеров 

Бессонова Н.П., Крашенинников С.В., Щербина М.А. Модельный анализ 

низкотемпературной деформации полиэтилен-октенов 

Бовсуновская П.В., Анохин Д.В., Иванов Д.А. Создание модификаторов грунта нового 

поколения на основе гибридных сополимеров стирола 



Букин Е.А., Заремский М.Ю. SET – полимеризация акрилонитрила, метилакрилата и 

полиэтиленгликольакрилата как метод получения полимеров, не загрязненных остатками 

катализатора 

Варьян И.А., Колесникова Н.Н., Масталыгина Е.Е., Попов А.А. Влияние добавок 

натурального каучука на деградацию полиэтилена низкой плотности в окружающей среде 

Воронцов Н.В., Монахова Т.В., ПоповА.А., Марголин А.Л. Ингибирование термоокисления 

полипропилена добавками полиамида 

Гаркушина И.С., Боровикова Л.Н., Коротких Е.М., Писарев О.А. Органо-неорганические 

полимеры, содержащие тройные нанокомплексы «Bi-β-циклодекстрин-

поливинилпирролидон» 

Гoрбунова М.Н., Батуева Т.Д. Нанокомпозиты серебра на основе сополимера N,N-диаллил-

N’-ацетилгидразина с N-винилпирролидоном 

Григорьева Е.А., Колесникова Н.Н., Попов А.А., Ольхов А.А. Изучение биодеградации 

полимерных газонаполненных композитов с природными наполнителями в условиях 

окружающей среды 

Ильясов Л.О., Панова И.Г., Казуёши О., Адачи Я., Хайдапова Д.Д., Смагин А.В., Ярославов 

А.А. Влияние полиэлектролитов на основе полиакриловой кислоты различной архитектуры 

на механические и гидро-физические свойства кварцевого песка и связно-песчаной почвы 

Камагуров С.Д., Ощепков М.С., Ощепкова М.В., Попов К.И., Ткаченко С.В. 

Флуоресцентный сенсорный криогель для анализа ингибиторов солеотложения в 

водоподготовке 

Капралова В.М., Сапурина И.Ю., Сударь Н.Т., Третьяков А.А. Управление 

диэлектрическими свойствами нетканых полимерных композиционных материалов 

Карамов Д.Д., Ильясов В.Х., Лачинов А.Н. Токи деполяризации тонких пленок 

полидифениленфталида изготовленных под воздействем магнитного поля 

Квятковский А.Л., Шибаев А.В., Алешина А.Л., Ролан С., Миклард-Гарнье Г., Соллогуб 

К., Илиополус И., Филиппова О.Е. Синергизм механических свойств в смесях 

цилиндрических мицелл поверхностно-активного вещества и незаряженного полимера 

Кузнецова Ю.Л., Семенычева Л.Л. Графт-сополимеры коллагена и синтетических 

полимеров: полиметилметакрилата и полиакриламида 

Легков С.А., Бондаренко Г.Н., Костина Ю.В., Хотимский В.С. Взаимосвязь между 

структурой и газоразделительными свойствами замещенных полиацетиленов. Изучение 

экспериментальными и теоретическими методами колебательной спектроскопии 

Луканина К.И., Кашин А.В., Ребров И.Е., Григорьев Т.Е., Чвалун С.Н. 

Высокоориентированные полимерные материалы, полученные различными 

модификациями метода электроспиннинга 

Малахова Ю.Н., Катаржнова Е.Ю., Игнатьева Г.М., Бузин А.И., Чвалун С.Н., Музафаров 

А.М. Поведение карбосиланциклосилоксанового дендримера шестой генерации в 

ленгмюровских слоях при изменении молярности водных растворов соляной кислоты или 

хлорида натриям 

Михаилиди А.М., Котельникова Н.Е. Эффективный метод получения гидрогелей из 

макулатуры при растворении и самоорганизации из растворов в ДМАА/LiCl 

Моронцев А.А., Филатова М.П., Грингольц М.Л., Денисова Ю.И., Кудрявцев Я.В., 

Финкельштейн Е.Ш. Новые сополимеры кремнийсодержащих полинорборненов и полиенов 

Плуталова А.В., Ващенко А.Ф., Лысенко Е.А., Черникова Е.В. Контролируемый синтез 

амфифильных сополимеров 2,2,3,4,4,4-гексафторбутилакрилата и акриловой кислоты и 

свойства полученных сополимеров 



Попов А.С., Трошева К.С., Ерзунов Д.А., Гроздова И.Д., Мелик-Нубаров Н.С., Ефимова 

А.А., Лукашев Н.В., Ярославов А.А. Биодеградируемые pH-чувствительные 

наноконтейнеры на основе липосом 

Пулялина А.Ю., Файков И.И., Ростовцева В.И., Татауров М.В. Полимерные мембраны для 

глубокой очистки газов 

Родичкин И.Д., Гумеров Р.А., Потемкин И.И. Изучение агрегационной способности в 

растворах разветвленных блок-сополимеров с пальмообразной структурой методом 

компьютерного моделирования 

Ростовцева В.А., Пулялина А.Ю., Полоцкая Г.А. Полимерные композиты для 

энергосберегающей очистки органических растворителей 

Румянцев М.С., Румянцев С.С., Калагаев И.Ю. Термочувствительные наноглобулярные 

полимерные катализаторы, объединяющие достоинства гомогенного и гетерогенного 

катализа 

Рябкова О.А., Саломатина Е.В., Смирнова Л.А. Полититаноксид-содержащие материалы 

как основа полимерных покрытий с реверсией смачиваемости 

Саломатина Е.В., Шарова А.Ю., Игнатенко А.П., Смирнова Л.А. Наноструктурированные 

полимерные композиты, содержащие полититаноксид, как эффективные фотокатализаторы 

Свищёва Н.Б., Успенский С.А., Куркин Т.С., Касатов Д.А. Модифицированная 

полимолочная кислота как биополимер с уменьшенным сроком деструкции и резорбции 

Фетин П.А., Кадников М.В., Зорин И.М., Лезов А.А., Паширова Т.Н., Билибин А.Ю. 

Полимерные ПАВ для мицеллярного катализа гидролиза сложных эфиров  

Хаптаханова П.А., Успенский С.А., Куркин Т.С. Оценка влияния наночастиц бора на 

свойства полимолочной кислоты при их добавлении на этапе синтеза 

Чупахина Е.С., Роенко А.В., Денисова Ю.И., Грингольц М.Л., Шандрюк Г.А., Кудрявцев 

Я.В. Синтез новых региорегулярных сополимеров норборнена и 3-замещенных 

циклооктенов 

Чурилина Е.В., Шаталов Г.В. Очистка воды от ионов марганца и железа полимерами на 

основе N-винилкапролактама 

Шибаев А.В., Митюк Д.Ю., Муравлев Д.А., Гумилева Л.В., Кабаева Н.М., Буяновская А.Г., 

Филиппова О.Е. Функциональные гидрогели жесткоцепного полиэлектролита и 

червеобразных мицелл поверхностно-активного вещества 

Шиховцева И.С., Калинина А.А. Синтез метакрилатсодержащих силоксанов в условиях 

активной среды 

Яхина А.Р., Иорданский А.Л., Роговина С.З., Жорина Л.А., Получение нетканных 

волокнистых материалов на основе полилактида и полигидроксибутирата для абсорбции 

нефти 

Яхонтов Н.Г., Талалаева Е.В., Горбацевич О.Б., Демченко Н.В., Калинина А.А., Казакова 

В.В., Музафаров А.М. Использование ультразвукового излучения как экологичный подход 

к гидролитической поликонденсации алкоксисиланов 

 

 

 

  



Доклады заочных участников для публикации в сборнике 

Микросимпозиум А. Новые конструкционные полимеры и материалы 

 

Абдрахманова Л.А., Хузиахметова К.Р., Низамов Р.К., Хозин В.Г. ПОЛИМЕРНЫЕ 

СМЕСИ НА ОСНОВЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА И АБС-ПЛАСТИКОВ 

Никитин В.С., Амирова Л.М., Алчин Р.М., Загидуллин А.А., Милюков В.А., Амиров Р.Р. 

ФОСФОРСОДЕРЖАЩИЕ ЭПОКСИЦИАНАТНЫЕ СОПОЛИМЕРЫ 

Андрианова К.А., Зимин К.С., Гайфутдинов А.М., Амиров Р.Р., Амирова Л.М. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОТВЕРЖДЕНИЯ И СВОЙСТВ ЭПОКСИ- 

ФТАЛОНИТРИЛЬНЫХ КОМПОЗИЦИЙ 

Большакова А.В., Сосновский И.В., Баженов С.Л., Ефимов А.В. ИЗУЧЕНИЕ ПОЛОС 

СДВИГА В ПОЛИМЕРАХ ПРИ «ХОЛОДНОЙ» ПРОКАТКЕ МИКРОСКОПИЧЕСКИМИ 

МЕТОДАМИ 

Ваганов Е.В., Курочкин С.А. СИНТЕЗ ЗВЕЗДООБРАЗНЫХ ПОЛИМЕРОВ МЕТОДОМ 

ТРЕХМЕРНОЙ РАДИКАЛЬНОЙ ОПЦ-ПОЛИМЕРИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ ИЗБЫТКА 

ЛИНЕЙНЫХ ПРЕКУРСОРОВ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЯДРООБРАЗУЮЩИМ 

МОНОМЕРАМ 

Глазкова М.Е., Родина Ю.С., Агеева Т.А., Койфман О.И. СПЕКТРАЛЬНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ МОДИФИКАЦИИ ПОЛИСТИРОЛА МЕЗО-

ТЕТРАФЕНИЛПОРФИРИНАТОМ ЦИНКА 

Графская К.Н., Анохин Д.В., Ахкямова А.Ф., Иванов Д.А. ИССЛЕДОВАНИЕ 

ЗАМЕРЗАНИЯ ВОДЫ В НАНОКАНАЛАХ СУПРАМОЛЕКУЛЯРНОЙ СТРУКТУРЫ, 

СФОРМИРОВАННОЙ КЛИНООБРАЗНЫМИ АМФИФИЛЬНЫМИ МЕЗОГЕНАМИ  

Давлетбаева И.М., Дулмаев С.Э., Клинов А.В., Фазлыев А.Р, Сазонов О.О., 

Малыгин А.В. ПЕРВАПОРАЦИОННЫЕ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ МЕМБРАНЫ НА ОСНОВЕ 

БОРОРГАНИЧЕСКИХ ГИПЕРРАЗВЕТВЛЕННЫХ ПОЛИОЛОВ  
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